Produktdaten
Laminat Classic

LB 85

Priifungen

DIN/EN
Norm

Laminat Classic LB 85

a. Overlay
b. Dekorpapier
. HDF-Mittellage

d. Gegenzug fiir Formstabilitat

Allgemeine Daten zum Produktaufbau

FuBbodenpaneel mit Oberschicht aus spezialbeharztem Dekorpapier

Art des Belags:

Gesamtstarke: ca.8 mm
DeckmaB: (Lange x Breite) 853 X 395 mm
Produktaufbau: a. Overlay
b. Dekorpapier
C. HDF-Tragerplatte (ca. 890 kg/m3 + 3%)
d- Gegenzug
Technische Daten
Verriegelungsmethode: Masterclic Plus
m Beanspruchungsklasse: EN 13 329 23|32
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l‘“ Abriebfestigkeit: EN 13329 AC4 (= IP = 4.000 U)
— ) (Anhang E)
D StoBfestigkeit: EN 13 329 IC2
e (Anhang F)
m Fleckenunempfindlichkeit: EN 13 329 Gruppe 1: Grad 5
T.GL (EN 438-2/26) Gruppe 2: Grad 5

Gruppe 3: Grad 4-5

2..“4 Lichtechtheit: EN 13329 > Stufe 6 nach Wollblauskala
! (EN ISO 105)
@ Brandverhalten: EN 13 501 C,-s1 (schwer entflammbar)
Cyi-s1
n Gleitwiderstand: Eg 2:;13041 / DS
DS
Kratzfestigkeit: EN 438-2/25 >5N
“E1 Formaldehydabgabe EN 717-1 < 0,05 ppm
HeHo (E1=0,1 ppm):
z Eindruck r?ach konstanter EN 13 329 keine sichtbaren Veranderungen
elastung: (EN 433)
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Technische Daten

Hl Stuhlrollenbestandigkeit: EN 13329 keine sichtbaren Veranderungen oder Schaden bei weichen,
107 (EN 425) normgerechten Rollen
Verhalten bei der Simulation des  EN 13 329 kein sichtbarer Schaden

Verschiebens eines MdbelfuBes:  (EN 424)
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FuBbodenheizung: Geeignet fur Warmwasser-FuBbodenheizung
Eine elektrisch beschriebene FuBbodenheizung ist grundsatzlich ge-
eignet, wenn diese im Estrich oder der Betonschicht eingebaut ist und
somit nicht als Folienheizung auf der Betonschicht liegt. Die Heizschlan-
gen | Rohre | Drahte mussen auf der gesamten Flache ausliegen und
nicht partiell vorhanden sein. Werden die Flachen nur partiell beheizt, so
ist der Bodenbelag mit Bewegungsfugen (systemgebundenen Schienen)
zu versehen. Die maximale Oberflachentemperatur von 29°C darf nicht
Uberschritten werden.
Handelsubliche Folienheizungen kénnen pauschal nicht freigegeben
werden. Eine Ausnahme besteht bei selbstregulierenden Heizungssyste-
men unter Einhaltung der Oberflachentemperatur von 29°C.

Warmedurchlasswiderstand: EN 12 667 mit MEISTER-Silence 25 DB: 0,07 m2 K/W
Rechtwinkligkeit der Elemente: EN 13 329 Sollwerte erflllt
Bestimmung der Kantengeradheit: EN 13 329 Sollwerte erfullt
Oberflachenblindigkeit: EN 13 329 Sollwerte erfullt
Fugenoffnungen zwischen EN 13329 Sollwerte erflllt

den Elementen:
Aligemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege
Blauer Engel: RAL-UZ 176 erteilt

Entsorgung: Reststlicke im Hausmuill entsorgbar (z. B. thermische Behandlung)
GroBmengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen
(z. B. Abagbe bei Wertstoffhofen)
Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen.

Reinigung und Pflege: Bauschlussreinigung / Laufende Reinigung:
CC-Lamnat Reiniger
Spezialreinigung:
CC-Elatex Universal-Fleckentferner

Anwendungsbereiche: Der Boden Classic LB 85 ist ideal flr alle trockenen Wohnbereiche sowie
fur gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung wie z. B. BUros,
Warterdume, Boutiquen. Dieser Boden ist nicht geeignet zur Verlegung in
Feuchtrdumen (Bad, Sauna, usw.). Fiir Behandlungsrdume und Arztpraxen
gelten geonserte Anforderungen.

Voraussetzung flir DIN 18 365 Die Verlegeuntergriinde mussen entsprechend den allgemein aner-

die Verlegung: kannten Regeln des Fachs unter Beachtung der VOB, Teil C DIN 18 365
.Bodenbelagarbeiten” als verlegereif gelten. Der Verlegeuntergrund muss
trocken (bei mineralischen Untergriinden max. 2% bzw. bei FuBbodenhei-
zung 1,8%, bei Anhydritestrich max. 0,5% bzw. bei FuBbodenheizung 0,3%
Restfeuchte - gemessen mit CM-Geraten), eben, fest und sauber sein. Des
weiteren missen Unebenheiten von 3 mm/Erstmeter und 2 mm je wei-
teren Ifd. M. in Anlehnung an DIN 18 202, Tabelle, 3, Zeile 4, ausgeglichen
werden. Die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist zu beachten.

AR,

(( www.blaver-engel.de/uz176

MeisterWerke Schulte GmbH behalt sich das Recht vor, Anderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen,
wenn es der Verbesserung der Qualitat dient.
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